ENA® HRi® TENDER PINK

(CS) CESKY

Navod na pouziti

Zamysleny ucel

Ena HRi Tender Pink, jako pryskyfi¢ny material je svétlem tuhnouci kompozit pro reprodukci dasni. Splfiuje pozadavky normy EN ISO 10477.
Skladba systému

Tender Pink je unikatni system pro reprodukci dasni.

Dostupny ve 4 barvach: Pink Dark, Pink Light, Pink Orange, Pink Transparent; a Pink Opaque.

Slozeni

Tender Pink

- Monomer matrix: diuretan dimetakrylat; Bis-GMA, tetrametylen dimetakrylat

- Anorganicka plniva: 75% vahy, (52% obj): skelna plniva (primér &astic: 0.7 um), pyrogenni oxid kiemicity (pramér ¢astic: 0.04 um)

- Aditiva (1% vahy): Iniciatory, stabilizatory, pigmenty

Tender Pink Paste Opaque — Tender Pink pasta opakni

- Monomer matrix: uretan dimetakrylat, tetrametylen dimetakrylat, Bis-GMA

- Anorganicka plniva: 74% vahy (66% obj.): skelna plniva (primér ¢astic: 0.7 um), pyrogenni oxid kfemicity (primér ¢astic: 0.04 um)

- Aditiva: (1% vahy): Iniciatory, stabilizatory, pigmenty

Zamysleny uzivatel

Zubni [ékaf a zubni technik

Cilova skupina pacientti a zdravotni stav

Déti 6-18 let, dospéli 19-64 let, starsi 65 let a vice, jakéhokoli pohlavi a stavu. Zdravotnicky prostfedek je uréen pro pacienty, ktefi byli Ié€eni pro zubni
kaz nebo trauma, nebo jiné zubni onemocnéni, kde je potfeba zub pfimo &i nepfimo restaurovat zubnim lékafem.

Indikace

Jakakoli stomatologicka klinicka situace, ktera vyzaduje nahradit dasné pfi jednom z nasledujicich o3etfeni

- Fazetovani korunek, mustkovych rekonstrukci, adhezivnich mastkd, ¢aste¢nych rekonstrukci

- Fazetovani nahrad a nadstruktur s implantatem

- Fazetovani konickych a teleskopickych korunek

- Upravy

- Opravy a kosmetické Upravy

Kontraindikace

Nevytvrzena pryskyfice mize zpusobit kozni alergie. Uzivatelé by méli pouzivat rukavice. V pfipadé znamé alergie na nékterou ze slozek pripravek
nepouzivejte. Ena Tender Pink se nesmi nanaset pfimo na kovovy nebo opakni zaklad. V prvnim kroku je proto nutné potahnout kovovou konstrukci kryci
vrstvou, opakerem Tender Pink Opaque.

Interakce s jinymi latkami

Fenolické latky (jako je eugenol) inhibuji polymeraci. Proto se nesmi pouzivat materialy obsahujici takové latky.

APLIKACE A VYTVRZENI KOMPOZITU POMOCi OBECNE TECHNIKY VRSTVENI
a) Vezméte kompozit z injekeni stfikacky a aplikujte jej po pouziti Tenter Pink Opaque, pokud je odkryta néjaka kovova struktura.
b)  Material pak musi projit stfedni polymeraci, viz tabulka vytvrzovani. Poznamka: Nanasejte velmi malé mnozstvi materialu tahem dol0 $tétcem, abyste
zabranili vzniku bublin (napf. pouzijte Stétec Enamel Plus “M”). Tloustka kazdé vrstvy my méla byt mezi 1.0 - 1.5 mm.
c) Kyslik zanechava tenkou vrstvu nevytvrzeného kompozitu: tato vrstva by neméla byt kontaminovana nebo mokra, protoze vytvari chemické spojeni
mezi riznymi vrstvami kompozitu. Doporuéujeme aplikovat Air Block (tj. Shiny G) pfi dokon&eni dostavby pred zavére¢nou polymeraci. Tento product
na bazi glycerinu eliminuje kyslik a umoznuje uplné vytvrzeni povrchu.
d) Polymerace
i. Pracovni doba pfi standardnim osviceni je pfiblizné 3 minuty. Pfi dlouhotrvajici dostavbé zakryjte kompozit opakni folii nebo pouzijte ¢erny kryt z
barevné palety. Poznamka: kazda vrstva by neméla byt silnéjSi nez 2 mm a pfi pouziti lampy LABORLUX3 by méla byt vytvrzena po dobu 1.30°
minut. Tenké vrstvy Ize vytvrzovat dentalni LED nebo halogenovou polymeraéni lampou po dobu 20-30 sekund. Lep$iho vytvrzeni dosahnete
zavérecnou 6 minutovou polymeraci vykonnym zafizenim typu LABORLUX3.

ii. Je nutné pouzit vytvrzovaci jednotku se spektrem 310-500 nm. Pozadovanych fyzikalnich vysledk( Ize dosahnout pouze pfi pouziti vicesténné
reflexni jednotky. Z tohoto divodu doporuéujeme pravidelnou kontrolu intenzity svétla podle pokyna vyrobce.

ii. Graf vytvrzovani
Svétlem polymerujici jednotka Opakni pasta Sfezeriqcé)ec)rljr:r;ce Finalni poTyer::?;cZi n—kfi*;:ace barvy
Laborlux3 (Micerium) 3 min. 90 sek. 9+7 min. (6+5 min)***
UNI-XS (Kulzer) 90 sek. 90 sek. 540 sek. + 540 sek.
HiLite (Kulzer) 90 sek. 90 sek. 540 sek. + 540 sek.
Spektramat (lvoclar) 20 min. 1 min. 10 min + 10 min.
Spektra LED (Schiitz Dental) 30 sek. 30 sek. 3 min.
Labolight LV 1/l (GC) 1 min. 1 min. 9 min. + 9 min.
Solidilite EX/ V (Shofu) 1 min. 90 sek. 9 min. + 9 min.
LicuLite (Dentsply) 3 min. 1 min. 4 min. + 4 min.
Targis Power (lvoclar) 2 min. 60 sek. 6 min. + 5 min.
LampadaPlus T (Micerium) 4 min. 10 min. 30 min.

* Dentalni halogenovou nebo LED lampou: 20-30 sek. kazdou vrstvu ** Dentalni halogenovou nebo LED lampou 40-60 sek. kone¢nou vrstvu
*** Novy model se dvéma pfidanymi fluorescentnimi Zarovkami
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DESIGN DASNE PRI POUZITI TENDER PINK
a) Po dokonceni prace s dentinem/sklovinou umistéte restauraci na model. Je-li to nutné, naneste Tender Pink opakni na odkrytou kovovou &ast.
Polymerujte v Laborlux3 po dobu 3 minut.
b) Aplikujte Tender Pink kompozitni masy a modelujte dasen. V pripadé velkych objem( naneste nejprve Tender Pink Flow. Viz nize uvedené faze
individualizace kompozitu, které Ize dodrzet i pro dasern z kompozitu.
¢) Mozno take individualizovat pomoci stain( (viz pfislusny navod na pouZiti)
i. Naneste vrstvu Temp Bonding Fluid a polymerujte v souladu s navodem.
ii. Naneste Stain Flow White (bily stain flow) (navySuje opacitu a odstin ischemické papily nebo v oblasti prominence kosti), Red (€erveny stain flow)
(navysuje chromacitu riZzového kompozitu napodobuijic Zilky) a Blue (modry flow stain) (navysuje efekty ve foramen a malych Zilkach).
iii. Naneste Tender Pink Transparent (transparentni) (reprodukuje cervikalni oblast dasné v misté kryti zubu a nikoliv kosti). Polymerujte svétlem
kazdou vrstvu v Laborlux3 po dobu 1:30 min.
iv. Naneste nasledujici kompozitni masy:
1. Tender Pink Light (svétly) reprodukuje oblasti nad kofenem zubu v misté, kde daseri je tésna a transparentni.
2. Tender Pink Dark (tmavy) reprodukuje méné tésnou a méné pfilnavou kostni dasen, vysoce prokrvenou s ¢ervenomodrym odstinem v oblasti
foramen.
3. Tender Pink Orange (oranzovy), pouziva se jako prvni vrstva nebo v kombinaci s White Stain, reprodukuje typicku barvu kostniho zvyraznéni
pfirodnich lemu.
4. Kazdou vrstvu vytvrzujte svétlem, jak je popsano v odstavci “Aplikace a vytvrzovani kompozitu pomoci obecné techniky vrstveni”

ZAVERECNA UPRAVA A LESTENI

a) Pro kone¢nou Upravu jsou vhodné silikonové polirky i tvrdokovové frézky nebo diamantové abrazivni frézky.

b) Poznamka: Jako u vSech polymer( se pfi leSténi tvofi jemny brusny prach. Doporucuje se pracovat nad odsavacim zafizenim a s ochrannymi brylemi.

c) Pouzivejte diamantové brousky a diamantové pasty. Doporu€ujeme pouzivat kompletni lestici system Enamel plus SHINY (Micerium, viz samostatny
navod na pouziti).

d) Oplachnéte mydlem a vodou a vysuste vzduchem bez pfimési oleje.

Upravy

Zdrsnéte povrchy az do 2 mm kolem okraje opravované nebo upravované oblasti, StéteCkem naneste na povrch bonding (napf. Ena Bond) a polymerujte

svétlem (v souladu s navodem vyrobce). Pokud vytvrzena vrstva je bélava, byla nadmérné zpolymerovana a musi byt odstranéna. Opakuijte vySe uvedeny

postup, ale zkratte dobu vytvrzovani. Tender Pink opakni (pokud je obnazeny kov) a poté Tender Pink kompozitni material by mél byt aplikovan a vytvrzen,

jak je uvedeno vyse.

FAQ
Problém PFi¢ina Reseni
Nepolymeruje Nanesena vrstva pfilis silna Maximalni tloustka vrstvy 2mm
Neadekvatni polymerace Dodrzujte ¢as polymerace
Zkontrolujte lampu / nahradte novou, je-li to nutné
Odstipnuti fazet Opaker neni patficné polymerovan / | Nespravny as polymerace / zkontrolovat lampu / nahradit lampu je-li to nutné
aplikovana moc silna vrstva
Vadna adhezivni vazba Dodrzujte navod k pouziti bondu
DodrZujte maximalni tloustku vrstvy
Neadekvatni modelovani Optimalni modelovani kontstrukci tak, aby byly hmoty podepfeny v zavislosti na
situaci skusu (ochrana Zvykaci hrany)
Materidl ve stfikacce je pfili§ pevny | Stfikacky skladovany pod 10°C Skladujte material pfi pokojové teploté nebo ho pfipravte do teploty mistnosti
v€as pred pouzitim.
Spinavy povrch Nedostatecna polymerace DodrZujte ¢as polymerace
Zkontrolujte polymeraéni zafizeni / pravidelné udrZujte
Material nelze vylestit Nedostatec¢na polymerace Dodrzujte ¢as polymerace
Zkontrolujte lampu / vyménte lampu je-li to nutné
Povrch bez lesku Nedostate¢né vylesténo
Pouzijte pFisluSnou lestici pastu
Zachyceny vzduch Neadekvatni zpracovani OdSroubujte a odstrante pastu ze stfikatky pomoci rotacniho pistu,
neodstranujte pastu ze stfikaCky pomoci nastroje.
Naneste a rozetfete dostate¢né mnozZstvi hmoty pro fazetu.
Nemichejte vzajemné kompozita, ale vrstvéte je na sebe.
Zaruky

NasSe technologické pokny, bez ohledu na to, zda jsou poskytovany ustné, pisemné& nebo béhem praktickych ukazek, vychazeji z naSich vlastnich
zkuSenosti a mély by byt povazovany pouze za voditka. NaSe produkty podléhaji neustalému vyvoji. Vyhrazujeme si proto pravo na zmény.

Pouziti a skladovani

Material musi byt skladovan pfi teploté 3-25°C (38°-77°F). Pokud je Tender uchovan v chladnice z divodu vysokych venkovnich teplot, musi byt pfed
zpracovanim v&as vyjmut. Material pouzivejte pfi pokojové teploté. Po pouziti stfikaCku uzavrete vickem a udrzujte uzavienou. Po vyjmuti materialu otocte
pist zpétnym chodem, aby nedoSlo k pfilepeni materialu.

Uskladnéni

Nepouzivejte pfipravek po uplynuti doby pouzitelnosti (viz Stitek na stfikacce).

Vedlejsi ucinky

P¥i spravné preparaci a pouziti tohoto zdravotnického prostfedku jsou nezadouci U€inky vyjimecné vzacné. Imunitni reakce (napf. alergie) nebo lokalni
diskomfort vSak nelze zcela vyloucit. Pokud se dozvite o jakychkoliv nezadoucich u€incich — a to i v pfipadé pochybnosti — nas informujte, prosim.
Likvidace

Likvidace zdravotnického prostfedku musi byt provedena v souladu s mistnimi pfedpisy. Kontaminované obaly je mozné po vycisténi likvidovat v
oddéleném sbéru odpadl v souladu s identifikaénimi symboly, jsou-li pouzitelné (97/129 EC).
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